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AKEPOX 1005

Ficha de Instrugdes Técnicas

Propriedades: AKEPOX 1005 é muito liquida, um sistema de resina epoxi de dois componentes,
com endurecedor de poliamida modificada, que é usada para fechar firmemente estaladelas e
grandes poros. Nos recomendamos Akepox 1000 na eventualidade de pequenos poros e
fissuras. Akepox 1005 tem as seguintes propriedades especiais:

- Seca relativamente depressa

- Tem altas propriedades de penetragao tendo em conta a sua baixa viscosidade.
- Transparente palido, apropriada para pedras naturais de cor clara.

- Livre de solventes.

- Resistente ao tempo.

- Excelente vedante e propriedades de polimento.

- Aumenta a dureza e melhora as qualidades das superficies das pedras naturais.
- Aumenta o rendimento e a producéo.

Campos de aplicagéo:

Akepox 1005 é muitas vezes usada na industria da pedra para endurecer os poros e fissuras nas
chapas de pedra natural e betdo, melhorando as qualidades das suas superficies. Em
combinagdo com fibra de vidro é também usada para fortalecer chapas de pedra natural frageis.
O endurecimento somente mostra uma minima tendéncia para o amarelecimento se exposto a
luz ultravioleta ou aquecimento.

Instrug6es de uso:

1 — As chapas de pedra que serao trabalhadas, deverao estar calibradas de acordo com a sua
espessura nominal(amaciadas), limpas e secas.

2 — Se a superficie da pedra estiver pré-aquecida (60°C-70°C), a capacidade de penetragdo da
cola sera maior.

3 — Quatro partes do peso do componente A devera ser bem misturado com uma parte do peso
do componente B (100g de A para 25g de B). Em alternativa ao peso, poder-se-a misturar sete
partes de volume do componente A com duas partes de volume do componente B (175 ml de A
com 50 ml de B). Os corantes em pasta Akepox podem ser usados para dar cor, até ao maximo
de 5%. Grandes quantidades podem ser trabalhadas com mais facilidade com doseadores e
misturadoras para produtos Akepox.

4 — A mistura dos componentes mantém-se pronta a utilizar durante 20 — 30 minutos a uma
temperatura de 20°C, sendo aplicada em toda a superficie com uma espatula; deve-se aplicar
mais que uma vez nas zonas onde existirem estaladelas ou areas de grande absorgdo. Se as
fissuras ou estaladelas atravessarem as chapas de pedra de um lado ao outro, dever-se-a
tapa-las com fita adesiva ou cola poliester na face oposta a colagem, para que a cola Akepox
1005 néo saia.

5 — As superficies poderdo ser assentes umas sobre as outras ou polidas apds 24 horas a
temperatura ambiente. As chapas de pedra natural se forem pré-aquecidas a uma temperatura
de 60°C antes de se espalhar a cola, poder-se-a fazer o polimento ao fim de aproximadamente 3
horas.

6 — A pressao de contacto dos calcos de polimento devera ser de 1 a 1,5 bares no maximo.

7 — As ferramentas poderao ser limpas com dissolvente universal Akemi.

8 — O aquecimento acelera e o frio retarda o processo de endurecimento.

9 — Esvaziar por completo as embalagens de cola antes de as deitar para o lixo.
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Notas especiais:

As 6timas propriedades mecanicas e quimicas somente se poderao obter se forem respeitadas
exactamente as propor¢des dos componentes A e B; A ndo exactidao nas quantidades provoca
um efeito plastificante.

- A cor das superficies tratadas dependem da maior ou menor extensao tratada e do tipo
de pedra; Um escurecimento da cor podera ser mais notado na area das fracturas.

- Quando se trabalha com a cola Akepox 1005 dever-se-a proteger as maos com as luvas
liquidas Akemi.

- Quando os componentes A e B sao retirados das suas latas, deve-se usar recipientes
separados

- Acola ndo se devera usar a partir do momento em que comeca a ficar gelatinosa.

- So6 se podera obter os melhores resultados nos polimentos se aplicarem calgos de
polimento de boa qualidade.

- [Esta cola ndo devera ser usada a temperaturas inferiores a 15°C, porque néo fica
suficientemente dura.

- A resina depois de endurecer ndo é possivel retira-la com solventes, s6 com meios
mecanicos ou aplicando temperaturas elevadas, superiores a 200°C.

- Se a resina for correctamente aplicada e depois de endurecer, ndo apresenta qualquer
perigo para a saude.

Especificagdes técnicas:

Cor: Transparente palido
Densidade: Componente A: 1,13 g/cm3
Componente B: 1,00 g/cm3
Consumo: Aproximadamente 100 —200g/m2

Tempo de trabalho:

a) 150g a varias temperaturas  15°C 30-35 minutos
20°C 20-25 minutos
30°C 5-10 minutos
40°C 3-5 minutos

b) Varias quantidades a 20°C 25¢ 25-30 minutos
125¢g 20-25 minutos
1.250 g 15-20 minutos

Tempos de endurecimento para chapas de pedra que tenham sido pré-aquecidas as
seguintes temperaturas:
20°C 24 horas

30°C 12 horas

40°C 6 horas

50°C 4 horas

60°C 3 horas

Propriedades mecanicas:

Forca de curvatura 60-70 N/mm2
Forca de tensédo 35-40 N/mm2
E-module 3000-3500 N/mm2

Tempo de duragdo: Aproximadamente 1 ano fechada na embalagem original a baixa
temperatura.
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Notas.

As especificacbes correntes foram feitas de acordo com o apresentado neste dia em
desenvolvimento e tecnologias de aplicagdo pesquisadas na nossa firma, porque as maneiras e
meios de aplicacao estédo fora do nosso controle, o conteldo desta ficha de especificagdes nao
pode ser responsavel pela manufactura da cola.
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